
Proyecto:

Localización: fuerte militar de tolemaida- via la esmeralda

Muestra: Perforación:

Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 1.50 m

Para Uso: Fecha:

LIMITE LIQUIDO  :  ASTM D - 4318
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LIMITE PLASTICO  :  ASTM D - 4318
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comparativo de mezcla asfaltica natural vs mezcla asfaltica convencinal

CALICATA 2

arena arcillosa

Construcción de Carretera Vecinal 

Cielo Abierto
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