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Introducción:  

   El presente trabajo de investigación hace parte del programa de investigación de la 

Especialización de Gerencia de Proyectos; el cual articula a la línea de investigación 

Innovaciones sociales y productiva y sub-línea dualidad estructural en la productividad, 

innovación y tejido empresarial, ya que este proyecto busca por medio de técnicas 

innovadoras realizar un mejoramiento vial, contribuyendo al desarrollo de la población 

del sector, mejorando su calidad de vida, así como también, el generar con este 

oportunidades futuras de estudio en un entorno gerencial, exponiendo los distintos 

requerimientos y formulaciones que sirvan de base para su correcta ejecución, teniendo 

como objetivo el mejorar la infraestructura vial de una zona determinada, conllevando de 



esta esta manera hacia un beneficio de la población afectada, para este caso el municipio 

de Piedras, corregimiento de Doima.  

En la actualidad, la infraestructura vial según Guzmán, J. P. S., Guzmán, M. F. S., Ruiz, 

D.D. P., Vanegas, N. C. S., & Gómez, L. M. T. (2020), se encuentra en constante avance, 

actualizándose y generando alternativas claves que garanticen conexiones estratégicas 

que impulsen el desarrollo de las comunidades, así mismo se logra respaldar una 

durabilidad en el tiempo, con esto se puede afirmar según lo dicho por Villar, L., & 

Ramírez, J. M. (2014,) en donde manifiesta que la inversión en las vías secundarias y 

terciarias son fundamentales para el desarrollo, ya que estas disminuyen el aislamiento 

geográfico, supliendo sus necesidades básicas contribuyendo a bajar los índices de 

pobreza y desigualdad regional. 

     De esta forma, el presente proyecto da sustento a como la red vial debe garantizar una 

durabilidad, calidad y estabilidad, llevando de la mano el lineamiento que el país que 

propone para generar un desarrollo en la región, ahora bien, Este estudio nos ubica en el 

departamento del Tolima, y más explícitamente en el municipio de Piedras, el cual queda 

ubicado a una distancia de 40 kilómetro de la ciudad principal del departamento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Piedras tiene un corregimiento de gran 

importancia llamado Doima, que es el que en este momento va a generar información 

para esta investigación.  

    Teniendo en cuenta, la cercanía del anterior gobierno municipal con el país de Austria, 

se realiza un trabajo mancomunado que permite el apoyo para la pavimentación del tramo 

vial que conecta el corregimiento con la ciudad de Ibagué.  De esta forma se percibe que 



el corredor vial de segundo orden que conecta con el municipio de piedras se quedaría 

sin la pavimentación, dicho tramo es de gran importancia, ya que permitiría dinamizar la 

economía de su municipio y del corregimiento hacia el centro y norte del departamento 

del Tolima. 

     A sí mismo, con la adecuación de este tramo vial lo que se busca adicionalmente es 

implementar una tecnología que no es utilizada en nuestro país para mezclas asfálticas en 

caliente tipo MDC-19 con la adición de cal hidratada sobre la mezcla asfáltica, ya que, 

ha generado beneficios para la durabilidad de los corredores viales, logrando mitigar 

varias fallas que presentan los pavimentos por adherencia, perdida de agregado y 

descascaramiento, dicha investigación fue realizada con cal del territorio colombiano, 

toda vez que la cal varia en sus contenidos químicos, de acuerdo al lugar de procedencia. 

De esta forma se evidencia que la implementación de esta nueva técnica se ha utilizado 

en países como México, España y Bélgica, siendo aplicada con su propia normatividad 

para la construcción de carreteras, teniendo en cuenta el tipo de ambiente y la temperatura 

promedio de los sectores de donde se van a realizar cada una de las construcciones viales, 

estos deben ser acordes al tipo de mezcla a utilizar.  Es de gran relevancia saber que el 

municipio cuenta con una temperatura promedio de 26°C, clima acorde para la 

implementación de la técnica con el tipo de mezcla MDC-19, una vez implementado 

dicho proyecto se pretende que para la construcción de este pavimento se debe realizar 

un monitoreo a corta edad y proyecciones con el fin de reestructurar nuevas adecuaciones 

a la investigación realizada. 

 



Resumen ejecutivo:  

En Colombia el aumento porcentual de vehículos automotores en vías primarias, 

secundarias y terciarias ha llevado a que los pavimentos flexibles sean cada vez mejor en 

su capacidad de resistencia, calidad y envejecimiento debido al volumen de transito que 

deben satisfacer, así las cosas la implementación de nuevas tecnologías que permitan 

aumentar estas características y mitigar las principales fallas de perdida de agregado, 

descascaramiento y desgaste superficial permitirán a las entidades gubernamentales la 

disminución de mantenimientos rutinarios, es por esto que día a día los profesionales se 

encuentran en busca de nuevas tecnologías que permitan reducir el costo de inversión y 

prolongar su duración. 

Este proyecto nace de una investigación realizada con el fin de evaluar los beneficios de 

la cal hidratada sobre la mezcla asfáltica MDC-19, el proyecto de investigación evaluó la 

adherencia de la mezcla asfáltica MDC-19, mediante la adición de cal hidratada en sus 

agregados gruesos donde el porcentaje del 0,5% de adición de cal sobre la mezcla 

asfáltica presentó comportamientos favorables ante los ensayos de relación de resistencia 

a la tracción indirecta en seco y húmedo, módulo resiliente  y RTI en seco y húmedo, 

convirtiéndose en una solución  a un bajo costo en fallas de pavimentos flexibles. 

Así mismo cabe resaltar que esta técnica ha sido utilizada en diferentes países a nivel 

mundial obteniendo resultados benéficos para los pavimentos flexibles y que en 

Colombia no se ha utilizado, es por esto que se selecciona un tramo vial el cual cumpliera 

con las características de aplicación de este tipo de mezcla, además de ubicar un tramo 

vial que permita la comunicación de sectores importantes del departamento del Tolima, 

de esta manera el tramo vial Doima (Chípalo) - Piedras se seleccionó de un filtro de varios 



tramos viales que carecen de su pavimentación para la comunicación de la parte rural con 

la parte urbana. 

El proyecto de pavimentación del tramo vial Doima(chípalo) – Piedras aumentara el 

desarrollo económico del corregimiento de Doima y sus alrededores, acortara el tiempo 

de  recorrido en un 60%, mejorara las condiciones de educación y salud del corregimiento 

de Doima y sus alrededores y fundamentalmente permitirá dar a conocer esta tecnología 

a nivel nacional como una solución a bajo costo en la pavimentación de tramos viales con 

la mezcla asfáltica MDC-19 y finalmente será un avance en el sector de la infraestructura 

vial. 

 El presente proyecto público se formuló con el fin de ayudar socialmente el municipio 

de piedras, buscar ayuda departamental para la asignación de recursos, establecer un 

tramo vial para implementar la tecnología de adición de cal hidratada y cumplir a 

cabalidad con el requisito de opción de grado como especialistas en gerencia de proyectos 

de la corporación universitario minuto de dios. 
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